Determinar el tamaño de grano ASTM en las siguientes micrografías, tomadas a 100 ×.
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[image: image2.jpg]TABLA A. 8. T. M. PARA DEFINIR EL TAMARO DEL GRANO AUSTENITICO DE LOS ACEROS (X100)
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Fig. 13. Estructura granular dei metal



