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EJERCICIO. A partir del diagrama Pb-Sn, aplicar e interpretar el método de Tamman. 
[image: Resultado de imagen de diagrama pb sn]
EJERCICIO. Solidificación de no equilibrio de la aleación Pb-5% Sn
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