MATERIAL QUE PUEDE O DEBE LLEVARSE AL EXAMEN

DISEÑO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

PRIMER PARCIAL

1.- Variación de la energía libre de formación de los óxidos en función de la temperatura: Figura 02, página 9.

2.- Potenciales Normales de Oxidación: Tabla 02, página 8.  

SEGUNDO PARCIAL

1.- Diagrama metaestable Fe-C: Figura VIII.6, página 267.

PARA TODA LA ASIGNATURA

1.- Lista de materiales: Tabla XIII.1, página 577.

2.- Anexo 3: Factores de conversión de algunas unidades, página 674.

3.- Dos (2) folios de formulas para el PRIMER PARCIAL y uno (1) para el SEGUNDO PARCIAL.

